
*Números de referência entre faixas de valores permitidas. Para Informações sobre as faixas de valores, entre em contato.

Compressibilidade ASTM F 36 A % 12

Recuperação ASTM F 36 A % 45

Perda ao calor DIN 52911 % 32

Relaxamento de tensão BS 7531 40Mpa / 300ºC Mpa 23

Teste de Compressão a quente 50 Mpa
Diminuição de espessura a 23°C % 13

Diminuição de espessura a 300ºC % 20

Selabilidade DIN 3535/4 ml / min. 1,0

Aumento de espessura após imersão em:
(ASTM F 146)

Óleo ASTM Nº 3: 5h a 150ºC % 4

Fuel B: 5h a 23°C % 7

(ASTM F 146)
Aumento de peso após imersão em:

Óleo ASTM Nº 3: 5h a 150ºC % 15

Fuel B: 5h a 23°C % 15

Densidade g/cm3 1,60


